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ІV

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4200:1991 Plain end steel tubes, welded and seamless —

General tables of dimensions and masses per unit length (Труби сталеві з гладкими кінцями, зварні та
безшовні. Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 8 «Труби сталеві та балони».
Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;
— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний

вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стан-
дартизації України;

— вилучено «Вступ»;
— долучено «Зміст»;
— долучено таблиці НА.1 і НА.2, в яких наведено розміри труб, які допущено для виготовлення

або застосування у вітчизняній промисловості на перехідний час.
Додатки А, НА — довідкові.
Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов-

ному фонді нормативних документів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ СТАЛЕВІ З ГЛАДКИМИ КІНЦЯМИ,
ЗВАРНІ ТА БЕЗШОВНІ

Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ КОНЦАМИ,
СВАРНЫЕ И БЕСШОВНЫЕ

Общие таблицы размеров и масс на единицу длины

PLAIN END STEEL TUBES,
WELDED AND SEAMLESS

General tables of dimensions and masses per unit length

Чинний від 2007–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює розміри (у міліметрах) і маси на одиницю довжини (у кілограмах на метр)

сталевих труб з гладкими кінцями.
У стандарті подано дві групи труб:
— група 1 — труби загальної призначеності (див. таблицю 2);
— група 2 — труби прецизійні (див. таблицю 3).
У класифікації зовнішніх діаметрів наведено три серії групи 1 та дві серії групи 2.
Класифікація зовнішніх діаметрів і підбір переважних товщин стінок подають інформацію стосовно

підбирання національними та міжнародними стандартами розмірів труб як загальної, так і спеціальної
призначеності та використовування. Використовування цієї інформації гарантує підбір найвідповідні-
ших розмірів для спеціальної призначеності.

Потрібно відмітити, що зазначені у таблицях 2 і 3 значення мас для розмірів труб, яких немає
у серії 1, зовнішні діаметри та переважні товщини стінок не є обов’язковими, а вважаються допусти-
мими.

Якщо необхідне визначення маси труб інших розмірів, яких немає у таблицях 2 і 3, то за потреби
її можна розраховувати за формулою, зазначеною в розділі 4.

Цей стандарт не поширюється на труби, придатні для виконання нарізі відповідно до ISO 7-1. Маси
цих труб із наріззю і гладких труб наведено в ISO 65.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ДІАМЕТРІВ
У міжнародних стандартах на сталеві труби зовнішні діаметри труб класифіковано за трьома

серіями.
Серія 1: Серія, для якої застандартизовано всю арматуру, яка необхідна для конструкції трубо-

проводів.
Серія 2: Серія, для якої застандартизовано не всю арматуру.
Серія 3: Серія спеціальної призначеності, для якої є незначна кількість застандартизованої ар-

матури, але деякі діаметри можна вилучити у визначений час.

Видання офіційне

1
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3 ПІДБИРАННЯ ПЕРЕВАЖНИХ РОЗМІРІВ ДЛЯ ТРУБ ГРУПИ 1
У таблиці 1 наведено 7 рядів переважних товщин стінок для зовнішніх діаметрів серії 1, ці товщини

стінок ґрунтуються на принципі постійності тиску та застосовні для труб і звареної встик арматури; при
цьому три потовщені ряди є загальними для всіх марок сталі. Чотири ряди товщин стінок D, E, F і G
звичайно використовують для трубних виробів з нелегованих і легованих сталей, шість рядів товщин
стінок A, B, C, E, F і G звичайно використовують для сталевих трубних виробів з неіржавких сталей.

У таблиці 1 наведено стислий підбір стандартних розмірів для труб і арматури, але ряд D не ви-
користовують для звареної встик арматури.

Таблиця 1 — Розміри для труб і арматури
У міліметрах

Ряди переважних товщин стінок Зовнішній 
діаметр,  
серія 1 A B C D E F G 

10,2 
13,5 
17,2 

1,6 
1,6 
1,6 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
1,6 
1,6 

1,6 
2 
2 

2 
2,3 
2,3 

2,3 
2,6 
3,2 

21,3 
26,9 
33,7 

1,6 
1,6 
1,6 

— 
— 
2 

— 
— 
— 

1,8 
1,8 
2 

2 
2 

2,3 

3,2 
3,2 
3,2 

4 
4 

4,5 

42,4 
48,3 
60,3 

1,6 
1,6 
1,6 

2 
2 
2 

— 
— 
2,3 

2,3 
2,3 
2,3 

2,6 
2,6 
2,9 

3,6 
3,6 
4 

5 
5 

5,6 

76,1 
88,9 
114,3 

1,6 
2 
2 

2,3 
2,3 
2,6 

2,6 
2,9 
2,9 

2,6 
2,9 
3,2 

2,9 
3,2 
3,6 

5 
5,6 
6,3 

7,1 
8 

8,8 

139,7 
168,3 
219,1 

2 
2 
2 

2,6 
2,6 
2,6 

3,2 
3,2 
3,6 

3,6 
4 

4,5 

4 
4,5 
6,3 

6,3 
7,1 
8 

10 
11 

12,5 

273 
323,9 
355,6 

2 
2,6 
2,6 

3,6 
4 
4 

4 
4,5 
5 

5 
5,6 
5,6 

6,3 
7,1 
8 

10 
10 
11 

14,2 
16 

17,5 

406,4 
457 
508 

2,6 
3,2 
3,2 

4 
4 
5 

5 
5 

5,6 

6,3 
6,3 
6,3 

8,8 
10 
11 

12,5 
14,2 
16 

20 
22,2 
25 

610 
711 
813 
914 

1016 

3,2 
4 
4 
4 
4 

5,6 
6,3 
7,1 
8 

8,8 

6,3 
7,1 
8 

8,8 
10 

6,3 
7,1 
8 
10 
10 

12,5 
14,2 
16 

17,5 
20 

17,5 
20 

22,2 
25 
28 

30 
32 
36 
40 
45 

1067 
1118 
1219 
1422 
1626 
1829 
2032 
2235 
2540 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

8,8 
8,8 
10 

12,5 
14,2 
14,2 
16 

17,5 
20 

10 
10 
11 

14,2 
16 
16 

17,5 
20 

22,2 

11 
11 

12,5 
14,2 
16 

17,5 
20 

22,2 
25 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

  
 
 
 

Примітка. Переважні товщини стінок у рядах D і Е застосовують, як правило, для комерційної якості сталевих труб з глад-
кими кінцями загальної призначеності. Ряди А, В і С звичайно застосовують тільки для неіржавких сталей, в окремих випад-
ках можуть бути використані для інших видів сталі.

 Під час переглядання чинних стандартів або у процесі готування нових стандартів треба використовувати позначення
товщин стінок згідно з цією таблицею.
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 4 МЕТОД РОЗРАХОВУВАННЯ МАС НА ОДИНИЦЮ ДОВЖИНИ
Значення, наведені в таблицях 2 і 3 з точністю до не менше п’яти значущих цифр, потрібно роз-

рахувати за наведеною нижче формулою, потім округлити до трьох значущих цифр для значень мен-
ше ніж 100 і до найближчого цілого числа для більших значень.

 М = (D – Т) · Т · 0,024 661 5,
де М — маса на одиницю довжини, кг/м;

D — номінальний зовнішній діаметр труби, мм;
Т — номінальна товщина стінки, мм.
У коефіцієнті 0,024 661 5 враховано густину сталі, що дорівнює 7,85 кг/дм3.
Методику розраховування використовують також для сталевих труб, які містять різні значення

густини; при цьому масу множать на коефіцієнт
— 1,015 — для аустенітних неіржавких сталей;
— 0,985 — для феритних і мартенситних неіржавких сталей.
Ці коефіцієнти можуть бути модифіковані чи змінені після поточних досліджень (це, зокрема, може

зробити ISO/ТС 17 «Сталь»).

5 РОЗМІРИ ТА МАСИ НА ОДИНИЦЮ ДОВЖИНИ
5.1. Група 1
У таблиці 2 наведено розміри та маси на одиницю довжини для труб загальної призначеності та

з’єднувальних систем трубопроводів.
Значення маси на одиницю довжини наведено для важкого типу, який відповідає трубам серії 1

зовнішніх діаметрів та переважних товщин стінок рядів A, B, C, D, E, F і G.
Для використовування з’єднувальних частин систем трубопроводів рекомендовано підбирати

тільки ті розміри, які наведено у таблиці 2, серії 1 зовнішніх діаметрів.

5.2 Група 2
У таблиці 3 наведено розміри та маси на одиницю довжини для прецизійних труб.
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 Зовнішній діаметр, мм 

Cерії 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,3 

1 2 3  

10,2   0,120 0,142 0,185 0,227 0,266 0,304 0,339 0,373 0,404 0,448 
 12  0,142 0,169 0,221 0,271 0,320 0,366 0,410 0,453 0,493 0,550 
 12,7  0,150 0,179 0,235 0,289 0,340 0,390 0,438 0,484 0,528 0,590 

13,5   0,160 0,191 0,251 0,308 0,364 0,418 0,470 0,519 0,567 0,635 
  14 0,166 0,198 0,260 0,321 0,379 0,435 0,489 0,542 0,592 0,664 
 16  0,191 0,228 0,300 0,370 0,438 0,504 0,568 0,630 0,691 0,777 

17,2   0,206 0,246 0,324 0,400 0,474 0,546 0,616 0,684 0,750 0,845 
  18 0,216 0,257 0,339 0,419 0,497 0,573 0,647 0,719 0,789 0,891 
 19  0,228 0,272 0,359 0,444 0,527 0,608 0,687 0,764 0,838 0,947 
 20  0,240 0,287 0,379 0,469 0,556 0,642 0,726 0,808 0,888 1,0 

21,3   0,256 0,306 0,404 0,501 0,595 0,687 0,777 0,866 0,952 1,08 
  22 0,265 0,317 0,418 0,518 0,616 0,711 0,805 0,897 0,986 1,12 
 25  0,302 0,361 0,477 0,592 0,704 0,815 0,923 1,03 1,13 1,29 
  25,4 0,307 0,367 0,485 0,602 0,716 0,829 0,939 1,05 1,15 1,31 

26,9   0,326 0,389 0,515 0,639 0,761 0,880 0,998 1,11 1,23 1,40 
  30 0,364 0,435 0,576 0,715 0,852 0,987 1,12 1,25 1,38 1,57 
 31,8  0,386 0,462 0,612 0,760 0,906 1,05 1,19 1,33 1,47 1,67 
 32  0,388 0,465 0,616 0,765 0,911 1,06 1,20 1,34 1,48 1,68 

33,7   0,409 0,490 0,649 0,806 0,962 1,12 1,27 1,42 1,56 1,78 
  35 0,425 0,509 0,675 0,838 1,00 1,16 1,32 1,47 1,63 1,85 
 38  0,462 0,553 0,734 0,912 1,09 1,26 1,44 1,61 1,78 2,02 
 40  0,487 0,583 0,773 0,962 1,15 1,33 1,52 1,70 1,87 2,14 

42,4   0,517 0,619 0,821 1,02 1,22 1,42 1,61 1,80 1,99 2,27 
  44,5 0,543 0,650 0,862 1,07 1,28 1,49 1,69 1,90 2,10 2,39 

48,3    0,706 0,937 1,17 1,39 1,62 1,84 2,06 2,28 2,61 
 51   0,746 0,990 1,23 1,47 1,71 1,95 2,18 2,42 2,76 
  54  0,790 1,05 1,31 1,56 1,82 2,07 2,32 2,56 2,93 
 57   0,835 1,11 1,38 1,65 1,92 2,19 2,45 2,71 3,10 

60,3    0,883 1,17 1,46 1,75 2,03 2,32 2,60 2,88 3,29 
 63,5   0,931 1,24 1,54 1,84 2,14 2,44 2,74 3,03 3,47 
 70    1,37 1,70 2,04 2,37 2,70 3,03 3,35 3,84 
  73   1,42 1,78 2,12 2,47 2,82 3,16 3,50 4,01 

76,1     1,49 1,85 2,22 2,58 2,94 3,30 3,65 4,19 
  82,5   1,61 2,01 2,41 2,80 3,19 3,58 3,97 4,55 

88,9     1,74 2,17 2,60 3,02 3,44 3,87 4,29 4,91 

 101,6      2,97 3,46 3,95 4,43 4,91 5,63 
  108     3,16 3,68 4,20 4,71 5,23 6,00 

114,3       3,35 3,90 4,45 4,99 5,54 6,35 
 127        4,95 5,56 6,17 7,07 
 133        5,18 5,82 6,46 7,41 

139,7         5,45 6,12 6,79 7,79 
  141,3       5,51 6,19 6,87 7,88 
  152,4       5,95 6,69 7,42 8,51 
  159       6,21 6,98 7,74 8,89 

168,3         6,58 7,39 8,20 9,42 
  177,8        7,81 8,67 9,95 
  193,7        8,52 9,46 10,9 

219,1          9,65 10,7 12,3 

  244,5         12,0 13,7 
273           13,4 15,4 

323,9             
355,6             
406,4             
457             
508             

  559           
610             

  660           
711             

 762            
813             

  864           
914             

1016             
1067             
1118             

 1168            
1219             

 1321            
1422             

 1524            
1626             

 1727            
1829             

 1930            
2032             

 2134            
2235             

 2337            
 2438            

2540             

Товщина

Маса на одиницю

Таблиця 2 — Розміри та маси на одиницю довжини, група 1
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2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,4 5,6 6,3 

 
0,487          

0,603 0,651 0,694        
0,648 0,701 0,750        

0,699 0,758 0,813 0,879       
0,731 0,794 0,852 0,923       

0,859 0,937 1,01 1,10 1,18      
0,936 1,02 1,10 1,21 1,3 1,41     
0,987 1,08 1,17 1,28 1,38 1,50     

1,05 1,15 1,25 1,37 1,48 1,61 1,73    
1,12 1,22 1,33 1,46 1,58 1,72 1,85    
1,20 1,32 1,43 1,57 1,71 1,86 2,01 2,12   
1,24 1,37 1,48 1,63 1,78 1,94 2,10 2,21   

1,44 1,58 1,72 1,90 2,07 2,28 2,47 2,61 2,68 2,91 
1,46 1,61 1,75 1,94 2,11 2,32 2,52 2,66 2,73 2,97 
1,56 1,72 1,87 2,07 2,26 2,49 2,70 2,86 2,94 3,20 
1,76 1,94 2,11 2,34 2,56 2,83 3,08 3,28 3,27 3,68 
1,87 2,07 2,26 2,50 2,74 3,03 3,30 3,52 3,62 3,96 
1,89 2,08 2,27 2,52 2,76 3,05 3,33 3,54 3,65 3,99 
1,99 2,20 2,41 2,67 2,93 3,24 3,54 3,77 3,88 4,26 
2,08 2,30 2,51 2,79 3,06 3,38 3,70 3,94 4,06 4,46 
2,27 2,51 2,75 3,05 3,35 3,72 4,07 4,34 4,47 4,93 
2,40 2,65 2,90 3,23 3,55 3,94 4,32 4,61 4,75 5,24 
2,55 2,82 3,09 3,44 3,79 4,21 4,61 4,93 5,08 5,61 
2,69 2,98 3,26 3,63 4,00 4,44 4,87 5,21 5,37 5,94 
2,93 3,25 3,56 3,97 4,37 4,86 5,34 5,71 5,90 6,53 
3,10 3,44 3,77 4,21 4,64 5,16 5,67 6,07 6,27 6,94 
3,30 3,65 4,01 4,47 4,93 5,49 6,04 6,47 6,68 7,41 
3,49 3,87 4,25 4,74 5,23 5,83 6,41 6,87 7,10 7,88 
3,70 4,11 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 7,31 7,55 8,39 
3,90 4,33 4,76 5,32 5,87 6,55 7,21 7,74 8,00 8,89 
4,32 4,80 5,27 5,90 6,51 7,27 8,01 8,60 8,89 9,90 
4,51 5,01 5,51 6,16 6,81 7,60 8,38 9,00 9,31 10,4 
4,71 5,24 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 9,42 9,74 10,8 
5,12 5,69 6,26 7,00 7,74 8,66 9,56 10,3 10,6 11,8 
5,53 6,15 6,76 7,57 8,38 9,37 10,3 11,1 11,5 12,8 
6,35 7,06 7,77 8,70 9,63 10,8 11,9 12,8 13,3 14,8 
6,76 7,52 8,27 9,27 10,3 11,5 12,7 13,7 14,1 15,8 
7,16 7,97 8,77 9,83 10,9 12,2 13,5 14,5 15,0 16,8 
7,98 8,88 9,77 11,0 12,1 13,6 15,0 16,2 16,8 18,8 
8,36 9,30 10,2 11,5 12,7 14,3 15,8 17,0 17,6 19,7 
8,79 9,78 10,8 12,1 13,4 15,0 16,6 17,9 18,5 20,7 
8,89 9,90 10,9 12,2 13,5 15,2 16,8 18,1 18,7 21,0 
9,61 10,7 11,8 13,2 14,6 16,4 18,2 19,6 20,3 22,7 
10,0 11,2 12,3 13,8 15,3 17,1 19,0 20,5 21,2 23,7 
10,6 11,8 13,0 14,6 16,2 18,2 20,1 21,7 22,5 25,2 
11,2 12,5 13,8 15,5 17,1 19,2 21,3 23,0 23,8 26,6 
12,3 13,6 15,0 16,9 18,7 21,0 23,3 25,1 26,0 29,1 
13,9 15,5 17,0 19,1 21,2 23,8 26,4 28,5 29,5 33,1 
15,5 17,3 19,0 21,4 23,7 26,6 29,5 31,8 33,0 37,0 
17,3 19,3 21,3 23,9 26,5 29,8 33,0 35,6 36,9 41,4 
20,6 23,0 25,3 28,4 31,6 35,4 39,3 42,4 44,0 49,3 
22,6 25,2 27,8 31,3 34,7 39,0 43,2 46,6 48,3 54,3 
25,9 28,9 31,8 35,8 39,7 44,6 49,5 53,4 55,4 62,2 

  35,8 40,3 44,7 50,2 55,7 60,1 62,3 70,0 
  39,8 44,8 49,7 55,9 62,0 66,9 69,4 77,9 
  43,9 49,3 54,7 61,5 68,3 73,7 76,4 85,9 
  47,9 53,8 59,8 67,2 74,6 80,5 83,5 93,8 

    64,7 72,7 80,8 87,2 90,4 102 
    69,7 78,4 87,1 94,0 97,4 109 
    74,8 84,1 93,3 101 104 117 
    79,8 89,7 99,6 108 112 125 
    84,8 95,4 106 114 119 133 
    89,8 101 112 121 125 141 
    99,8 112 125 135 140 157 

      131 141 147 165 
      137 148 154 173 
      143 155 161 180 
      150 162 168 188 

        182 204 
        196 220 
         236 
         252 

          
          
          
          
          
          
          
          

стінки, мм

довжини, кг/м
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 Зовнішній діаметр, мм 
Cерії 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 

1 2 3  

10,2              
 12             
 12,7             

13,5              
  14            
 16             

17,2              
  18            
 19             
 20             

21,3              
  22            
 25             
  25,4            

26,9   3,47 3,73          
  30 4,01 4,34          
 31,8  4,32 4,70          
 32  4,36 4,74          

33,7   4,66 5,07 5,40         
  35 4,89 5,33 5,69         

 38  5,41 5,92 6,34 6,91        
 40  5,76 6,31 6,77 7,40        

42,4   6,18 6,79 7,29 7,99        

  44,5 6,55 7,20 7,75 8,51 9,09 9,86      
48,3   7,21 7,95 8,57 9,45 10,1 11,0      

 51  7,69 8,48 9,16 10,1 10,9 11,9      
  54 8,21 9,08 9,81 10,9 11,7 12,8 13,9     
 57  8,74 9,67 10,5 11,6 12,5 13,7 15,0     

60,3   9,32 10,3 11,2 12,4 13,4 14,7 16,1 17,5    
 63,5  9,88 10,9 11,9 13,2 14,2 15,7 17,3 18,7    
 70  11,0 12,2 13,3 14,8 16,0 17,7 19,5 21,3 22,7   
  73 11,5 12,8 13,9 15,5 16,8 18,7 20,6 22,5 24,0   

76,1   12,1 13,4 14,6 16,3 17,7 19,6 21,7 23,7 25,3 27,7  

  82,5 13,2 14,7 16,0 17,9 19,4 21,6 23,9 26,2 28,1 30,8 33,0 
88,9   14,3 16,0 17,4 19,5 21,1 23,6 26,2 28,8 30,8 34,0 36,5 

 101,6  16,5 18,5 20,1 22,6 24,6 27,5 30,6 33,8 36,3 40,2 43,5 
  108 17,7 19,7 21,5 24,2 26,3 29,4 32,8 36,3 39,1 43,4 47,0 

114,3   18,8 21,0 22,9 25,7 28,0 31,4 35,1 38,8 41,8 46,5 50,4 
 127  21,0 23,5 25,7 28,9 31,5 35,3 39,5 43,8 47,3 52,8 57,4 
 133  22,0 24,7 27,0 30,3 33,1 37,1 41,6 46,2 49,8 55,7 60,7 

139,7   23,2 26,0 28,4 32,0 34,9 39,2 43,9 48,8 52,7 59,0 64,3 
  141,3 23,5 26,3 28,8 32,4 35,3 39,7 44,5 49,4 53,4 59,8 65,2 
  152,4 25,4 28,5 31,2 35,1 38,4 43,1 48,4 53,8 58,2 65,3 71,3 
  159 26,6 29,8 32,6 36,7 40,1 45,2 50,7 56,4 61,1 68,6 74,9 

168,3   28,2 31,6 34,6 39,0 42,7 48,0 54,0 60,1 65,1 73,1 80,0 
  177,8 29,9 33,5 36,7 41,4 45,2 51,0 57,3 63,8 69,2 77,8 85,2 
  193,7 32,7 36,6 40,1 45,3 49,6 55,9 62,9 70,1 76,0 85,7 93,9 

219,1   37,1 41,6 45,6 51,6 56,5 63,7 71,8 80,1 87,0 98,2 108 
  244,5 41,6 46,7 51,2 57,8 63,3 71,5 80,6 90,2 98,0 111 122 

273   46,6 52,3 57,3 64,9 71,7 80,3 90,6 101 110 125 137 
323,9   55,5 62,3 68,4 77,4 84,9 96,0 108 121 132 150 165 
355,6   61,0 68,6 75,3 85,2 93,5 106 120 134 146 166 183 
406,4   69,9 78,6 86,3 97,8 107 121 137 154 168 191 210 
457   78,8 88,6 97,3 110 121 137 155 174 190 216 238 
508   87,7 98,6 108 123 135 153 173 194 212 241 266 

  559 96,6 109 119 135 149 168 191 214 234 266 294 
610   106 119 130 148 162 184 209 234 256 291 322 

  660 114 129 141 160 176 200 226 254 277 316 349 
711   123 139 152 173 190 215 244 274 299 341 377 

 762  132 149 163 185 204 231 262 294 321 366 405 
813   141 159 175 198 218 247 280 314 343 391 433 

  864 150 169 186 211 231 262 298 335 365 416 461 
914   159 179 196 223 245 278 315 354 387 441 488 

1016   177 199 219 248 273 309 351 395 431 491 544 
1067   186 209 230 261 286 325 369 415 453 516 572 
1118   195 219 241 273 300 341 387 435 475 542 600 

 1168  203 229 252 286 314 356 404 455 497 566 627 
1219   212 239 263 298 328 372 422 475 519 591 655 

 1321  230 259 285 323 355 403 458 515 563 642 711 
1422   248 279 307 348 383 435 493 555 606 692 766 

 1524  266 299 329 373 410 466 529 595 650 742 822 
1626   283 319 351 399 438 497 564 635 694 792 878 

 1727  301 339 373 423 466 529 600 675 738 842 933 
1829   319 359 395 449 493 560 636 715 782 892 989 

 1930   379 417 474 521 591 671 755 825 942 1044 
2032    399 439 499 548 623 707 795 869 992 1100 

 2134    461 524 576 654 742 836 913 1043 1156 
2235     483 549 604 685 778 876 957 1093 1211 

 2337     574 631 717 813 916 1001 1143 1267 
 2438     599 658 748 849 956 1045 1193 1323 

2540      624 686 779 885 996 1089 1243 1378 

Кінець таблиці 2

Товщина

Маса на одиницю
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25 28 30 32 36 40 45 50 55 60 65 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

39,4           

47,2 50,8          

51,2 55,2 57,7         
55,1 59,6 62,4 64,9        

62,9 68,4 71,8 75,0 80,8       

66,6 72,5 76,2 79,7 86,1 91,7      
70,7 77,1 81,2 85,0 92,1 98,4      
71,7 78,2 82,3 86,3 93,5 99,9      

78,5 85,9 90,6 95,0 103 111 119     
82,6 90,5 95,4 100 109 117 127     

88,3 96,9 102 108 117 127 137 146    
94,2 103 109 115 126 136 147 158 167   

104 114 121 128 140 152 165 177 188 198  

120 132 140 148 163 177 193 209 223 235 247 
135 149 159 168 185 202 221 240 257 273 288 
153 169 180 190 210 230 253 275 296 315 333 
184 204 217 230 256 280 310 338 365 390 415 
204 226 241 255 284 311 345 377 408 437 466 
235 261 278 295 329 361 401 439 477 513 547 
266 296 316 335 374 411 457 502 545 587 628 
298 331 354 376 419 462 514 565 614 663 710 
329 367 391 416 464 512 570 628 684 738 792 
361 402 429 456 510 562 627 691 753 814 874 
392 436 466 496 554 612 683 752 821 888 954 
423 472 504 536 599 662 739 815 890 963 1036 
454 507 542 576 645 712 796 878 959 1039 1117 
486 542 579 616 690 763 852 941 1028 1114 1199 
517 577 617 657 735 813 909 1004 1097 1190 1281 
548 612 654 696 780 862 964 1065 1165 1264 1361 
611 682 729 777 870 963 1078 1191 1303 1415 1524 
642 717 767 817 915 1013 1134 1254 1373 1490 1606 
674 753 805 857 961 1063 1191 1317 1442 1556 1688 
705 787 842 896 1005 1113 1246 1379 1510 1639 1768 
736 822 880 937 1050 1163 1303 1441 1579 1715 1850 
799 893 955 1017 1141 1264 1416 1567 1717 1866 2013 
861 963 1030 1097 1231 1363 1528 1692 1854 2015 2175 
924 1033 1105 1177 1321 1464 1641 1818 1993 2166 2339 
987 1103 1181 1258 1412 1565 1755 1943 2131 2317 2502 

1049 1173 1256 1338 1501 1664 1867 2068 2268 2467 2664 
1112 1244 1331 1418 1592 1765 1980 2194 2406 2618 2828 
1175 1313 1406 1498 1682 1864 2092 2318 5443 2767 2990 
1237 1384 1481 1578 1772 1965 2205 2444 2682 2918 3153 
1300 1454 1557 1659 1863 2066 2318 2570 2820 3069 3317 
1363 1524 1631 1739 1952 2165 2430 2694 2957 3218 3479 
1425 1594 1707 1819 2043 2266 2544 2820 3095 3369 3642 
1488 1664 1782 1899 2133 2366 2656 2945 3232 3519 3804 
1551 1735 1857 1979 2223 2466 2769 3070 3371 3670 3967 

 

стінки, мм

довжини, кг/м
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Таблиця 3 — Розміри та маси на одиницю довжини, група 2

 Зовнішній 
діаметр, мм 

Cерії 0,5 (0,8) 1 (1,2) 1,5 (1,8) 2 (2,2) 2,5 (2,8) 3 (3,5) 4 (4,5) 

2 3  

4  0,043 0,063 0,074 0,083           

5  0,055 0,083 0,099 0,112           

6  0,068 0,103 0,123 0,142 0,166 0,186 0,197        

8  0,092 0,142 0,173 0,201 0,240 0,275 0,296 0,315 0,339      

10  0,117 0,182 0,222 0,260 0,314 0,364 0,395 0,423 0,462      

12  0,142 0,221 0,271 0,320 0,388 0,453 0,493 0,532 0,586 0,635 0,666    

12,7  0,150 0,235 0,289 0,340 0,414 0,484 0,528 0,570 0,629 0,684 0,718    

 14 0,166 0,260 0,321 0,379 0,462 0,542 0,592 0,640 0,709 0,773 0,814 0,906   

16  0,191 0,300 0,370 0,438 0,536 0,630 0,691 0,749 0,832 0,911 0,962 1,08 1,18  

 18 0,216 0,339 0,419 0,497 0,610 0,719 0,789 0,857 0,956 1,05 1,11 1,25 1,38 1,50 

20  0,240 0,379 0,469 0,556 0,684 0,808 0,888 0,966 1,08 1,19 1,26 1,42 1,58 1,72 

 22 0,265 0,418 0,518 0,616 0,758 0,897 0,986 1,07 1,20 1,33 1,41 1,60 1,78 1,94 

25  0,302 0,477 0,592 0,704 0,869 1,03 1,13 1,24 1,39 1,53 1,63 1,86 2,07 2,28 

 28 0,339 0,537 0,666 0,793 0,980 1,16 1,28 1,40 1,57 1,74 1,85 2,11 2,37 2,61 

 30 0,364 0,576 0,715 0,852 1,05 1,25 1,38 1,51 1,70 1,88 2,00 2,29 2,56 2,83 

32  0,388 0,616 0,765 0,911 1,13 1,34 1,48 1,62 1,82 2,02 2,15 2,46 2,76 3,05 

 35 0,425 0,675 0,838 1,00 1,24 1,47 1,63 1,78 2,00 2,22 2,37 2,72 3,06 3,38 

38  0,462 0,734 0,912 1,09 1,35 1,61 1,78 1,94 2,19 2,43 2,59 2,98 3,35 3,72 

40  0,487 0,773 0,962 1,15 1,42 1,70 1,87 2,05 2,31 2,57 2,74 3,15 3,55 3,94 

 45  0,872 1,09 1,30 1,61 1,92 2,12 2,32 2,62 2,91 3,11 3,58 4,04 4,49 

50   0,971 1,21 1,44 1,79 2,14 2,37 2,59 2,93 3,26 3,48 4,01 4,54 5,05 

 55  1,07 1,33 1,59 1,98 2,36 2,61 2,86 3,24 3,60 3,85 4,45 5,03 5,60 

60   1,17 1,46 1,74 2,16 2,58 2,86 3,14 3,55 3,95 4,22 4,88 5,52 6,16 

70   1,36 1,70 2,04 2,53 3,03 3,35 3,68 4,16 4,64 4,96 5,74 6,51 7,27 

80   1,56 1,95 2,33 2,90 3,47 3,85 4,22 4,78 5,33 5,70 6,60 7,50 8,38 

 90    2,63 3,27 3,92 4,34 4,76 5,39 6,02 6,44 7,47 8,48 9,49 

100     2,92 3,64 4,36 4,83 5,31 6,01 6,71 7,18 8,33 9,47 10,6 

 110    3,22 4,01 4,80 5,33 5,85 6,63 7,40 7,92 9,19 10,5 11,7 

120       5,25 5,82 6,39 7,24 8,09 8,66 10,1 11,4 12,8 

 140      6,13 6,81 7,48 8,48 9,47 10,1 11,8 13,4 15,0 

160       7,02 7,79 8,56 9,71 10,9 11,6 13,5 15,4 17,3 

 180               

200                

 220               

 240               

 260               

 
 

1) Значення товщин стінок, наведені у дужках, рекомендовано не застосовувати, якщо це можливо.

Товщина

Маса на одиницю
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5 (5,5) 6 (7) 8 (9) 10 (11) 12,5 (14) 16 (18) 20 (22) 25 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

1,85               

2,10               

2,47 2,64 2,81             

2,84 3,05 3,26 3,63 3,95           

3,08 3,32 3,55 3,97 4,34           

3,33 3,59 3,85 4,32 4,74           

3,70 4,00 4,29 4,83 5,33           

4,07 4,41 4,74 5,35 5,92 6,44 6,91         

4,32 4,68 5,03 5,70 6,31 6,88 7,40         

4,93 5,36 5,77 6,56 7,30 7,99 8,63 9,22 10       

5,55 6,04 6,51 7,42 8,29 9,10 9,86 10,6 11,6       

6,17 6,71 7,25 8,29 9,27 10,2 11,1 11,9 13,1 14,2      

6,78 7,39 7,99 9,15 10,3 11,3 12,3 13,3 14,6 15,9 17,4     

8,01 8,75 9,47 10,9 12,2 13,5 14,8 16,0 17,7 19,3 21,3     

9,25 10,1 10,9 12,6 14,2 15,8 17,3 18,7 20,8 22,8 25,3 27,5    

10,5 11,5 12,4 14,3 16,2 18,0 19,7 21,4 23,9 26,2 29,2 32,0 34,5 36,9  

11,7 12,8 13,9 16,1 18,2 20,2 22,2 24,1 27,0 29,7 31,1 36,4 39,5 42,3 46,2 

12,9 14,2 15,4 17,8 20,1 22,4 24,7 26,9 30,1 33,1 37,1 40,8 44,4 47,7 52,4 

14,2 15,5 16,9 19,5 22,1 24,6 27,1 29,6 33,1 36,6 41,0 45,3 49,3 53,2 58,6 

16,6 18,2 19,8 23,0 26,0 29,1 32,1 35,0 39,3 43,5 48,9 54,2 59,2 64,0 70,9 

19,1 21,0 22,8 26,4 30,0 33,5 37,0 40,4 45,5 50,4 56,8 63,0 69,1 74,9 83,2 

21,6 23,7 25,7 29,9 33,9 38,0 41,9 45,8 51,6 57,3 64,7 71,9 78,9 85,7 95,6 

  28,7 33,3 37,9 42,4 46,9 51,3 57,8 64,2 72,6 80,8 88,8 96,6 108 

   36,8 41,8 46,8 51,8 56,7 64,0 71,1 80,5 89,7 98,6 107 120 

   40,2 45,8 51,3 56,7 62,1 70,1 78,0 88,4 98,6 109 118 133 

   43,7 49,7 55,7 61,7 67,5 76,3 84,9 96,3 107 118 129 145 

 
 

ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
ISO 7-1:1982 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Designation,

dimensions and tolerances (Нарізь трубна, яка забезпечує герметичність з’єднання. Частина 1. Познаки,
розміри та допуски)

ISO 65:1981 Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1 (Труби сталеві вуг-
лецеві з наріззю згідно з ISO 7-1).

стінки1), мм

довжини, кг/м
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ДОДАТОК НА
(довідковий)

РОЗМІРИ ТА МАСИ ТРУБ, ЯКІ ВИГОТОВЛЯЮТЬ
ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

Таблиця НА.1 — Розміри та маси труб загальної призначеності
 Зовнішній 

діаметр, мм 
Cерії 1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3 3,2 

10 0,222 0,260           

13 0,296 0,349 0,401 0,425 0,450        

15 0,345 0,408 0,470 0,499 0,529        

26 0,617 0,734 0,849 0,906 0,953 1,7 1,18 1,29 1,45    

27 0,641 0,764 0,884 0,943 1,0 1,12 1,23 1,35 1,51    

28 0,666 0,793 0,918 0,990 1,04 1,16 1,28 1,40 1,57    

33 0,789 0,941 1,09 1,17 1,24 1,38 1,53 1,67 1,88 2,09 2,22  

36  1,03 1,19 1,28 1,36 1,52 1,68 1,83 2,07 2,29 2,44  

42  1,21 1,40 1,50 1,59 1,78 1,97 2,16 2,44 2,71 2,89  

45  1,30 1,51 1,61 1,71 1,92 2,12 2,32 2,62 2,91 3,11 3,30 

48   1,61 1,72 1,83 2,05 2,27 2,48 2,81 3,12 3,33 3,54 

50         2,93 3,26 3,48 3,69 

68           4,81 5,11 

76   2,58 2,76 2,94 3,29 3,65 4,0 4,53 5,05 5,40 5,75 

83     3,21 3,60 4,0 4,38 4,96 5,54 5,92 6,30 

89     3,45 3,87 4,29 4,71 5,33 5,95 6,36 6,77 

95         5,70   7,24 

114      4,98 5,52 6,07 9,87 7,68 8,21 8,74 

121             

140      6,13 6,81 7,48 8,48 9,47 10,1 10,8 

146             

152      6,67 7,40 8,13 9,22 10,3 11,0 11,7 

168      7,38 8,19 9,0 10,2 11,4 12,2 13,0 

180             

194             

203             

219         13,3 14,9 16,0 17,0 

245             

299             

325             

351             

377             

426             

478             

530             

630             

720             

820             

920             

965             

1020             

1120             

1220             

1420             

 

Маса  на одиницю
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3,5 3,8 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

3,58             

3,84             

4,01  4,54 5,05 5,55 6,04        

5,57  6,31 7,05 7,77 8,48        

6,26 6,77 7,10 7,93 8,75 9,56 10,4 11,1 11,9 12,7 13,4 14,2 14,9 

6,86 7,42 7,79 8,71 9,62 10,5 11,4 12,3 13,1 14,0 14,8 15,6 16,4 

7,38 7,98 8,39 9,38 10,4 11,3 12,3 13,2 14,2 15,1 16,0 16,9 17,8 

7,90  9,00 10,0 11,1 12,1 13,2 14,2 15,2 16,2 17,2 18,1 19,1 

9,54 10,3 10,8 12,1 13,4 14,7 16,0 17,2 18,5 19,7 20,9 22,1 23,3 

  11,5 12,9 14,3 15,7 17,0 18,3 19,7 21,0 22,3 23,6 24,9 

11,8 12,8 13,4 15,0 16,7 18,2 19,8 21,4 23,0 24,5 26,0 27,6 29,1 

   15,7 17,4 19,1 20,7 22,4 24,0 25,6 27,2 28,8 30,4 

12,8 13,9 14,6 16,4 18,1 19,9 21,6 23,3 25,0 26,7 28,4 30,1 31,7 

14,2 15,4 16,2 18,1 20,1 22,0 24,0 25,9 27,8 29,8 31,6 33,4 35,3 

  17,4  21,6 23,7 25,7 27,8 29,9 31,9 33,9 35,9 37,9 

     25,6 27,8 30,1 32,3 34,5 36,7 38,9 41,1 

      29,1 31,5 33,8 36,2 38,5 40,8 43,1 

18,6 20,2 21,2 23,8 26,4 29,0 31,5 34,1 36,6 39,1 41,6 44,1 46,6 

        41,1 43,9 46,8 49,6 52,4 

          57,4 60,9 64,4 

  31,7 35,6 39,5 43,3 47,2  54,9 62,5 66,3 70,1 73,9 

          67,7 71,8 75,9 

  36,8 41,3 45,9 50,4 54,9  63,9  72,8  81,7 

  41,6 46,8 51,9 57,0 62,1  72,3  82,5  92,5 

    58,3 64,1 69,8  81,3  92,7  104 

    64,7 71,1 77,5  90,3  103  116 

        108  123  138 

        123  140  158 

        140  160  180 

        158  180  202 

             

          200  224 

          219  247 

            269 

             

 

довжини, кг/м
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 Зовнішній  
діаметр, мм 

Cерії 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 17,5 18 19 20 

76 15,6 16,3 17,6 18,9 20,2 21,4 22,6 23,7 24,7     

83 17,2 18,0 19,5 21,0 22,4 23,8 25,2 26,4 27,7  28,85 29,99  

89 18,6 19,5 21,2 22,7 24,4 25,9 27,4 28,8 30,2  31,5 32,8 34,0 

95 20,0 21,0 22,8 24,6 26,3 28,0 29,6 31,2 32,7  34,2 35,6 37,0 

114 24,5 25,6 27,9 30,2 32,4 34,5 36,6 38,7 40,7  42,6 44,5 46,4 

121 26,1 27,4 29,8 32,3 34,6 36,9 39,2 41,6 43,6  45,7 47,8 49,8 

140 30,6 32,1 35,0 37,9 40,7 43,5 46,2 48,9 51,6  54,2 56,7 59,2 

146 32,0 33,5 36,6 39,7 42,6 45,6 48,5 51,3 54,1  56,8 59,5 62,1 

152 33,4 35,0 38,2 41,4 44,6 47,6 50,7 53,7 56,6  59,5 62,3 65,1 

168 37,1 39,0 42,6 46,2 49,7 53,2 56,6 60,0 63,3  66,9 69,8 73,0 

180 39,9 41,9 45,8 49,7 53,5 57,3 61,0 64,7 68,3  71,9 75,4 78,9 

194 43,2 45,4 49,6 53,9 58,0 62,1 66,2 70,2 74,2  78,1 82,0 85,8 

203 45,3 47,6 52,1 56,5 60,9 65,2 69,5 73,8 78,0  82,1 86,2 90,3 

219 49,1 51,5 56,4 61,3 66,0 70,8 75,5 80,1 84,7  89,2 93,7 98,1 

245 55,2 57,9 63,5 68,9 74,4 79,8 85,1 90,4 95,6  101 106 111 

299 67,8 71,3 78,1 84,9 91,7 98,4 105 112 118  125 131 138 

325 73,9 77,7 85,2 92,6 100 107 115 122 129  136 143 150 

351 80,0 84,1 92,2 100 108 116 124 132      

377 86,1 90,5 99,3 108 117 125 134 142      

426 97,6 103 113 123 132 142 152 162      

478  115 127 138          

530  128 141 153 166 178  203 215 221 227 239 252 

630  153 168 183 198 213  242 257 264 272 286 301 

720  175 192 210 227 244  278 295 303 312 328 345 

820  200 219 239 259 278  314  346 356 375 395 

920  224 247 269 291 313  357  389 400 422 444 

965 224 236 259 282 305 328 351 374 397 409 420 443 466 

1020  249 273 298 323 347  396 420 433 445 469 493 

1120  274 301 328 355 382  436 462 476 481 516 543 

1220  298 328 357 387 416  475 504 519 534 563 592 

1420  348 382 417 451 485  554 588 605 622 656 691 

 

Кінець таблиці НА.1

Маса  на одиницю
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22 24 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 45 

              

              

36,3 38,5             

39,6 42,0             

49,9 53,3 54,9 56,4 59,4          

53,7 57,4 59,2 60,9 64,2          

64,0 68,7 70,9 73,1 77,3 81,4 85,2 88,9 90,6 92,3     

67,3 72,2 74,6 76,9 81,5 85,8 90,0 93,9 95,8 97,7     

71,5 75,8 78,3 80,8 85,6 90,3 94,7 98,9 101 103     

79,2 85,2 88,2 91,0 96,8 102 107 112 115 117 121 126 131 136 

85,7 92,3 95,6 98,7 105 111 117 122 125 128 133 138 143 150 

93,3 101 104 108 115 121 128 134 137 140 146 152 157 165 

98,2 106 110 113 121 128 135 142 145 148 155 161 167 175 

107 115 120 124 132 140 148 155 159 162 170 177 183 193 

121 131 136 140 150 159 168 177 181 186 194 202 210 222 

150 163 169 175 187 199 211 222 228 233 245 255 266 282 

164 178 185 192 205 218 231 244 250 257 269 281 293 311 

              

              

              

              

276 299             

              

379 412 428 445           

433 471 490 509 547 584         

              

              

541 580 613 637 685 709 780        

              

              

              

 

довжини, кг/м
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Таблиця НА.2 — Розміри та маси прецизійних труб

 Зовніній 
діаметр, мм 

Cерії 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 

7 0,050 0,065 0,080 0,095 0,122 0,148 0,172 0,193 0,203 0,213 

9 0,064 0,085 0,105 0,124 0,162 0,197 0,231 0,262 0,277 0,292 

11 0,079 0,105 0,129 0,154 0,201 0,247 0,290 0,331 0,351 0,371 

13 0,094 0,124 0,154 0,184 0,241 0,296 0,349 0,401 0,425 0,450 

15 0,109 0,144 0,179 0,213 0,280 0,345 0,408 0,470 0,499 0,529 

17 0,124 0,164 0,203 0,243 0,320 0,395 0,468 0,539 0,573 0,608 

19 0,138 0,183 0,228 0,272 0,359 0,444 0,527 0,608 0,647 0,687 

21  0,203 0,253 0,302 0,399 0,493 0,586 0,677 0,721 0,765 

23  0,223 0,277 0,331 0,438 0,543 0,645 0,746 0,795 0,844 

24  0,233 0,290 0,346 0,458 0,567 0,675 0,780 0,832 0,884 

26  0,253 0,314 0,376 0,497 0,617 0,734 0,849 0,906 0,963 

27  0,262 0,327 0,391 0,517 0,641 0,764 0,884 0,943 1,0 

34  0,331 0,413 0,494 0,655 0,814 0,971 1,13 1,20 1,28 

36  0,331 0,438 0,524 0,694 0,863 1,03 1,19 1,28 1,36 

42      1,01 1,21 1,40 1,50 1,59 

48      1,16 1,38 1,61 1,72 1,83 

51      1,23 1,47 1,71 1,83 1,95 

53      1,28 1,53 1,78 1,90 2,03 

54      1,31 1,56 1,82 1,94 2,07 

56      1,36 1,62 1,88 2,02 2,15 

57      1,38 1,65 1,92 2,05 2,19 

63      1,53 1,83 2,13 2,27 2,42 

65      1,58 1,89 2,20 2,35 2,50 

68      1,65 1,98 2,30 2,46 2,62 

73      1,78 2,12 2,47 2,64 2,82 

75      1,82 2,18 2,54 2,72 2,90 

76      1,85 2,21 2,58 2,76 2,94 

83       2,42 2,82 3,01 3,21 

85       2,48 2,89 3,09 3,29 

89       2,60 3,02 3,24 3,45 

95       2,78 3,23 3,46 3,68 

102         3,72 3,96 

108         3,94 4,20 

130         4,75 5,07 

150           

170           

190           

210           

250           

 

Маса  на одиницю
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1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,5 

0,231 0,247 0,260 0,277       

0,320 0,345 0,369 0,401       

0,408 0,444 0,477 0,524 0,566 0,592 0,616 0,647   

0,497 0,543 0,586 0,647 0,704 0,740 0,773 0,820 0,888  

0,586 0,641 0,694 0,771 0,842 0,888 0,931 0,993 1,08  

0,675 0,740 0,803 0,894 0,981 1,04 1,09 1,16 1,28 1,39 

0,764 0,838 0,911 1,02 1,12 1,18 1,25 1,34 1,48 1,61 

0,852 0,937 1,02 1,14 1,26 1,33 1,40 1,51 1,68 1,83 

0,941 1,04 1,13 1,26 1,39 1,48 1,56 1,68 1,87 2,05 

0,985 1,08 1,18 1,33 1,46 1,55 1,64 1,77 1,97 2,16 

1,07 1,18 1,29 1,45 1,60 1,70 1,80 1,94 2,17 2,39 

1,12 1,23 1,35 1,51 1,67 1,78 1,88 2,03 2,27 2,50 

1,43 1,58 1,72 1,94 2,15 2,29 2,43 2,63 2,96 3,27 

1,52 1,68 1,83 2,06 2,29 2,44 2,59 2,80 3,16 3,50 

1,78 1,97 2,16 2,43 2,71 2,88 3,06 3,32 3,75 4,16 

2,05 2,27 2,43 2,80 3,12 3,33 3,53 3,84 4,34 4,88 

2,18 2,42 2,65 2,99 3,33 3,55 3,77 4,10 4,64 5,16 

2,27 2,51 2,76 3,11 3,47 3,70 3,93 4,27 4,83 5,38 

2,32 2,56 2,81 3,17 3,53 3,77 4,01 4,36 4,93 5,49 

2,41 2,66 2,92 3,30 3,67 3,92 4,17 4,53 5,13 5,71 

2,45 2,71 2,97 3,36 3,74 3,99 4,25 4,62 5,23 5,83 

2,72 3,01 3,30 3,73 4,16 4,44 4,72 5,14 5,82 6,49 

2,81 3,11 3,41 3,85 4,29 4,59 4,88 5,31 6,02 6,71 

2,94 3,25 3,57 4,04 4,50 4,81 5,11 5,57 6,31 7,05 

3,16 3,50 3,84 4,35 4,85 5,18 5,51 6,00 6,81 7,60 

3,25 3,60 3,93 4,47 4,99 5,33 5,67 6,17 7,00 7,82 

3,29 3,65 4,00 4,53 5,05 5,40 5,74 6,26 7,10 7,93 

3,60 3,99 4,38 4,96 5,54 5,92 6,30 6,86 7,79 8,71 

3,69 4,09 4,49 5,09 5,68 6,07 6,45 7,03 7,99 8,93 

3,87 4,29 4,71 5,33 5,95 6,36 6,77 7,38 8,38 9,38 

4,14 4,59 5,03 5,70 6,37 6,87 7,24 7,90 8,98 10,0 

4,45 4,93 5,41 6,13 6,85 7,32 7,80 8,50 9,67 10,8 

4,71 5,23 5,74 6,50 7,26 7,77 8,27 9,02 10,3 11,5 

5,69 6,31 6,93 7,86 8,78 9,40 10,0 10,9 12,4 13,9 

6,58 7,30 8,02 9,09 10,2 10,9 11,6 12,6 14,4 16,1 

 8,29 9,10 10,3 11,5 12,3 13,2 14,4 16,4 18,4 

    12,9 13,8 14,7 16,1 18,3 20,6 

     15,3 16,3 17,8 20,3 22,8 

         27,2 

 

довжини, кг/м
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 Зовнішній 
діаметр, мм 

Cерії 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 

7          

9          

11          

13          

15          

17 1,48         

19 1,73         

21 1,97 2,10 2,22       

23 2,22 2,37 2,51       

24 2,34 2,51 2,66 2,80      

26 2,59 2,78 2,96 3,12 3,28     

27 2,71 2,92 3,11 3,29 3,45     

34 3,58 3,87 4,14 4,41 4,66 4,90 5,13   

36 3,82 4,14 4,44 4,73 5,01 5,27 5,52   

42 4,56 4,95 5,33 5,69 6,04 6,38 6,71 7,02 7,32 

48 5,30 5,76 6,21 6,65 7,08 7,49 7,89 8,28 8,66 

51 5,67 6,17 6,66 7,13 7,60 8,05 8,48 8,91 9,32 

53 5,92 6,44 6,95 7,45 7,94 8,42 8,88 9,33 9,77 

54 6,04 6,58 7,10 7,61 8,11 8,60 9,07 9,54 9,99 

56 6,29 6,85 7,40 7,93 8,46 8,97 9,47 9,96 10,4 

57 6,41 6,98 7,55 8,09 8,63 9,16 9,67 10,2 10,7 

63 7,15 7,80 8,43 9,06 9,67 10,3 10,9 11,4 12,0 

65 7,40 8,07 8,73 9,38 10,0 10,6 11,2 11,8 12,4 

68 7,77 8,48 9,17 9,86 10,5 11,2 11,8 12,5 13,1 

73 8,38 9,16 9,91 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 14,2 

75 8,63 9,43 10,2 11,0 11,7 12,5 13,2 13,9 14,6 

76 8,75 9,56 10,4 11,1 11,9 12,7 13,4 14,1 14,9 

83 9,62 10,5 11,4 12,3 13,1 14,0 14,8 15,6 16,4 

85 9,86 10,8 11,7 12,6 13,5 14,3 15,2 16,0 16,9 

89 10,4 11,3 12,3 13,2 14,1 15,1 16,0 16,9 17,8 

95 11,1 12,1 13,2 14,2 15,2 16,2 17,2 18,1 19,1 

102 12,0 13,1 14,2 15,3 16,4 17,5 18,5 19,6 20,6 

108 12,7 13,9 15,1 16,3 17,4 18,6 19,7 20,9 22,0 

130 15,4 16,9 18,3 19,8 21,2 22,7 24,1 25,5 26,9 

150 17,9 19,6 21,3 23,0 24,7 26,4 28,0 29,7 31,3 

170 20,3 22,3 24,3 26,2 28,1 30,1 32,0 33,9 35,7 

190 22,8 25,0 27,2 29,4 31,6 33,8 35,9 38,0 40,2 

210 25,3 27,7 30,2 32,6 35,0 37,5 39,9 42,2 44,6 

250 30,2 33,2 36,1 39,0 41,9 44,9 47,7 50,6 53,5 

Кінець таблиці НА.2

Маса  на одиницю
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9,5 10 11 12 14 16 18 20 22 24 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

9,02 9,37         

9,72 10,1 10,9 11,5       

10,2 10,6 11,4 12,1       

10,6 10,9 11,7 12,4       

10,9 11,3 12,2 13,0       

11,1 11,6 12,5 13,3       

12,5 13,1 14,1 15,1       

13,0 13,6 14,6 15,7       

13,7 14,3 15,5 16,6       

14,9 15,5 16,8 18,0       

15,3 16,0 17,4 18,6       

15,6 16,3 17,6 18,9       

17,2 18,0 19,5 21,0       

17,7 18,5 20,1 21,6       

18,6 19,5 21,2 22,8       

20,0 21,0 22,8 24,6       

21,7 22,7 24,7 26,6 30,4 33,9 37,3    

23,1 24,2 26,3 28,4 32,5 36,3 40,0    

28,2 29,5 32,3 34,9 40,0 45,0 49,7 54,3 58,6  

32,9 34,5 37,7 40,8 47,0 52,9 58,6 64,1 69,4  

37,6 39,5 43,1 46,8 53,9 60,8 67,2 74,0 80,3 86,4 

42,3 44,4 48,6 52,7 60,8 68,7 76,4 83,8 91,1 98,3 

47,0 49,3 54,0 58,6 67,7 76,5 85,2 93,7 102 110 

56,3 59,2 64,8 70,4 81,5 92,3 103 113 124 134 

довжини, кг/м
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